cambiamento di fono
stingimento su lana
stingimento su CO
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2 valore
* 3 valore
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ACQUA CLORATA
CHLORINATED WATER

45

4-5

SUDORE ALCALINO
ALKALINE PERSPIRATION
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45
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SUDORE ACIDO
ACID PERSPIRATION
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45
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45
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LAVAGGIO A 40°C
WASHING at 40°C
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45
45

4-5
45
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SFREGAMENTO A SECCO
DRY RUBBING

45

45

45

SFREGAMENTO A UMIDO
WET RUBBING

45

4-5

SOLUBILITA' a 95°C in g/I
SOLUBILITY at 95°C g/I

50

60

60

25

40

70

* 1 valore = cambiamento di tono
* 2 valore = stingimento su lana
* 3 valore = stingimento su CO
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